Praxismerkblatt

Fassadenprofile

vorgefertigte, stofRfeste Profilelemente aus EPS-Hartschaum mit \%
Vorbeschichtung, zur dekorativen, stilvollen Fassadengestaltung

Anwendungsbereich

Zur dekorativen, stilvollen Gestaltung oder Verschénerung von Fassa-
denflachen. Ideal zur Anwendung und Erganzung in den Brillux WDV-
Systemen. Dariber hinaus auch auf ebenen Putzflachen (Uberwiegend
hydraulisch erhartend der MG PII, PlIl) und unbehandeltem Beton an-

zubringen.
Eigenschaften
- vorgefertigt

- aus vorbeschichtem Polystyrol-Hartschaum

- hoch vergltete, faserarmierte Vorbeschichtung
- witterungsbestandig

- stol¥fest

- geringes Gewicht

- griffige Oberflache

- werkseitig exakt geschnittene Profilenden

- leicht und rationell verarbeitbar

- vielseitig einsetzbar

Werkstoffbeschreibung

Farbton beige/grau durch Vorbeschichtung

Werkstoffbasis EPS-Hartschaumkern mit stol3fester Beschichtung aus Edelharz und
Mineralien

Profilarten = Rahmenprofil 3590, Fensterbankprofil 3591, Gesimsprofil 3592,
Bossensteinprofil 3593, Konsolenprofil 3594 und Schlusssteinprofil 3595
(Art.-Nr. und Malde siehe nachfolgende Tabelle ,Profilliibersicht®)

Kantenausbildung ohne weitere Bestellangaben unbehandelt.
Rahmenprofile kdnnen auch beschichtet, Gesims- und
Fensterbankprofile beschichtet oder verkropft geliefert werden.
Die Angaben zur Bestellung unter Hinweis beachten.

Bestelleinheit 1 Stiick/Karton

# Brillux

Seite 1von 6 | Praxismerkblatt 3590 | de | Stand: 12.04.2023 ..mehr als Farbe



Werkstoffbeschreibung

Profiliibersicht

Profilart Artikelnummer Abmessungen Kleberverbrauch
Rahmenprofil 3590 Hoéhe / Tiefe Lange
3590.0150.0001 140x51cm | 150 cm .
RP 1 3590.0200.0001 14.0x51cm | 200 cm mind. 500 g/m
3590.0150.0002 | 13.0x45cm | 150 cm .
RP 2 3590.0200.0002 | 13.0x45cm | 200 cm mind. 460 g/m
3590.0150.0002 | 12.0x3.5cm | 150 cm .
RP 3 3590.0200.0002 | 12.0x3.5cm | 200 cm mind. 420 g/m
3590.0150.0001 11.0x40cm | 150 cm .
RP 4 3590.0200.0001 11.0x40cm | 200 cm mind. 380 g/m
3590.0150.0001 135x25cm | 150 cm .
RP5 3590.0200.0001 135x25cm | 200 cm mind. 460 g/m
3590.0150.0001 12.0x30cm | 150 cm .
RP 6 3590.0200.0001 12.0x3.0cm | 200 cm mind. 420 g/m
3590.0150.0002 | 12.0x2.5cm | 150 cm .
RP7 3590.0200.0002 | 12.0x 2,5 cm | 200 cm mind. 420 g/m
Fensterbankprofil 3591 Hohe / Tiefe Lange
3591.0150.0001 15.0x80cm | 150 cm .
FP1 3591.0200.0001 15.0x8.0cm | 200 cm mind. 530 g/m
3591.0150.0002 | 12.0x6.5cm | 150 cm .
FP2 3591.0200.0002 | 12.0x6.5cm | 200 cm mind. 420 g/m
3591.0150.0002 | 25.0 x 10,0 cm | 150 cm .
FP3 3591.0200.0002 | 25.0 x 10.0 cm | 200 cm mind. 880 g/m
3591.0150.0002 | 14.0x7.0cm | 150 cm .
FP4 3591.0200.0002 | 14.0x7.0cm | 200 cm mind. 500 g/m
3591.0150.0002  |7.5x650m | 150 cm .
FPS 3591.0200.0002 7,5x6,5 cm 200 cm mind. 280 g/m
Gesimsprofil 3592 Hoéhe / Tiefe Lange
GP 1 3592.0100.0001 | 33,0 x 20,0 cm | 100 cm mind. 1000 g/m
GP 2 3592.0100.0002 | 33.0 x 20.0 cm | 100 cm mind. 1000 g/m
Bossensteinprofil 3593 Hoéhe / Tiefe Breite
BP 1 3593.0001.0000  |33.0x35cm 50,0 cm mind. 320 g/Stiick
BP 2 3593.0002.0000  |33.0x350cm _ |40.0 cm mind. 290 g/Stiick
BP 3 (fertige Ecke) 3593.0003.0000 33,0 X3,5¢cm 40/50 cm mind. 580 g/Stlick
Konsolenprofil 3594 Hohe / Tiefe Breite
KP 1 3594.0001.0000  |30.0x 11.0 cm | 15,0 om mind. 120 g/Stiick
KP 2 3594.0002.0000 | 25.0x6.8cm | 150 cm mind. 100 g/Stiick
Schlusssteinprofil 3595 Hohe / Tiefe Breite
SP 1 3595.0001.0000 | 25.0x6.3cm 20,0 cm mind. 130 g/Stiick
SP 2 3594.0003.0000  |30.0x 7.6 cm __|35.0 cm mind. 200 g/Stiick
# Brillux
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Verarbeitung

AufmaR

Untergrundvorbehandlung

Das genaue Aufmal vor Ort ist grundlegend fiir die richtige Bestellung
und Lieferung der Fassadenprofile. Voraussetzung fir passgenaues
Anbringen ist genaues Einmessen und Anzeichnen auf dem Unter-
grund. Bei Profilen, deren Enden verkropft werden sollen, ist diese
Angaben bei der Bestellung zu bertcksichtigen und separat mit an-
zugeben. Weitere Angaben unter Hinweise beachten.

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfahig und frei von
Ausblihungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsférdernden Be-
standteilen oder sonstigen den Verbund stérenden Zwischenschichten
sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit
prifen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen, z. B. elastische,
grundlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Eventuell vorste-
hende Putzspitzen bei Altputzflachen sind zu egalisieren. Im Klebebe-
reich der Fassadenprofile muss der Untergrund bzw. die Klebeflache mit
einem Richtscheit auf Planebenheit geprift und ggf. egalisiert werden.
Nachputzstellen fachgerecht fluatieren. Armierungsschichten ausrei-
chend trocknen lassen (mind. 3 Tage bei +20 °C, 65 % r. F.). Siehe
auch VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.

Die Fassadenprofile mit einer handelstiblichen Gehrungssage, geman
Aufmal} zuschneiden. Die Profilrlickseiten vor der Verklebung nochmals
abfegen und reinigen, um Schmutz und eventuelle Rickstande zu

Die Verklebung der Profile erfolgt ausschlieBlich mit Verlegemdrtel KB/P
3715. Die Stol3- und Gehrungsfugen sind mit PUR-Fullschaum 3555 zu
verkleben. Den angertUhrten Mértel mit einer Zahnkelle (Zahnung 8x8
mm) beidseitig, sowohl auf den Profilriickseiten wie auch auf der zu
klebenden Fassadenflache aufbringen (Buttering-Floating-Verfahren).
Die Profile in den frischen Kleber eindriicken und ausrichten, so dass
der Klebemortel seitlich an den Profilen herausquillt. Zwischen Unter-
grund und Fassadenprofilen muss ein vollflachiger Kleberkontakt her-
gestellt sein. Die Kleberschicht muss nach der Verklebung mindestens
2 mm betragen. Den iberschiissigen Klebemoértel sofort entfernen und
die Rander glattstreichen. In den waagerechten Anschlussbereichen ist
mit besonderer Sorgfalt auf einen dichten Anschluss zu achten.
Fehlstellen sind generell zu vermeiden und mussen, falls erforderlich
sofort nass in nass nachgearbeitet werden. Die seitlichen und oberen
Anschlussfugen sind zusatzlich in Form einer Dreiecksfuge mit Riss-
Stopp-Spachtel 376 auszubilden. Ein nachtragliches Versiegeln oder
Abdichten der Anschllisse zum Untergrund ist nicht vorgesehen. Die
Angaben im Praxismerkblatt zum Verlegemortel KB/P 3715 beachten.
Die Befestigung der Profile erfolgt grundsatzlich auf ausreichend
tragfahigen Untergriinden durch Verklebung der unbeschichteten EPS-
Seite der Profile auf dem Untergrund (Wandseite). Eine zweiseitige
Verklebung der Profile, z. B. bei Gesimsvorspriingen, ist im Regelfall
nicht vorgesehen. Hier ist die Ausfihrung mit einer Schattenfuge bzw.
mit einem Dichtband herzustellen. Es dirfen keine Krafte durch
Bewegungen aus der Konstruktion, z. B. bei einem Materialwechsel in
der Fassade oder bei Dachlberstanden, auf die Profile einwirken. Die
Profile vor dem Auftrag der Putzbeschichtung bzw. dem Schlussanstrich
anbringen. Im Warmedamm-Verbundsystem erfolgt die Verklebung auf
der trockenen, nicht grundierten Armierungsschicht. Die nachfolgende
Putzbeschichtung ist an die Profile anzuarbeiten. Bei der Renovierung
von Fassaden sollten die Profile auf den tragfahigen und gereinigten

# Brillux
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Zuschnitt
entfernen.
Verklebung
Altputz geklebt und danach der Anstrich ausgefiihrt werden.
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Verarbeitung

Verklebung

StoB- und Gehrungsfugen

Verarbeitungstipp

Bei kleinen Eckprofilen, z. B. fir Auf’en- und Innenecken (Querschnitt-
flache von netto ca. 50 bis 80 cm?), ist abweichend eine beidseitige Ver-
klebung zulassig. Es durfen allerdings keine Bewegungen aus dem
Untergrund bzw. der Konstruktion an die Profile weitergeleitet werden.
Bei groReren Profilausladungen mit einem negativen Seitenverhaltnis
(Profilhdhe kleiner als die Profilausladung) kann im Einzelfall eine zu-
satzliche mechanische Befestigung erforderlich werden. Auch bei un-
gewohnlich grofien Profilquerschnitten ab einer Querschnittflache von
netto ca. 3.000 cm? empfehlen wir eine zusatzliche mechanische Befes-
tigung der Profile im Untergrund. Bei der Planung sind die ortlichen Ge-
gebenheiten, z. B. die Gebaudehdhe, Lage- und Gebaudeorientierung,
zu bericksichtigen. Eine dauerhafte mechanische Befestigung ist nur in
wenigen Einzelféllen erforderlich. Bei Bedarf steht der Brillux Bera-
tungsdienst zur Verfligung.

Je nach Gr6RRe und Art der Profile kann eine temporare mechanische
Fixierung, z. B durch eine Anschlagleiste, durch Schrauben oder &hnlich
geeignete MalRnahmen, zur Sicherung der Profile bis zum Aushéarten
der Verklebung erforderlich sein. Alle Hilfsbefestigungen sind nach dem
Ausharten der Klebeschicht wieder vollstandig zu entfernen. Die Hilfs-
befestigungen dirfen grundsatzlich nicht in den Profilen verbleiben.

Um eine exakte Ausrichtung der Profile zu erhalten, sollte mit einer
Richtlatte gearbeitet werden. Bei grofReren Profilen ist zu empfehlen,
einen geraden Anschlag an der Wand als Fihrung bis zum Ausharten
der Verklebung anzubringen.

Zur Verklebung der Stol3- und Gehrungsfugen PUR-Fullschaum 3555
vollflachig auf beide Profilseiten auftragen. Beim Anbringen und Einbau
der Profile missen die Fugen zusammengestoflen werden. Die Fugen-
breite sollte ca. 3 mm betragen. Herausgequollener, Gberstehender
Fullschaum ist nach dem Ausharten abzuschneiden. Zusatzlich sind die
Fugen mit einem Cuttermesser V-férmig auszuschneiden. Die V-formig
ausgebildeten Fugen sind anschlieRend mit Riss-Stopp-Spachtel 376
auszufillen und zu glatten. Falls erforderlich, kdnnen die Fugenbereiche
nach Trocknung mit z. B. Putzgrundierung 3710 in der Oberflachen-
struktur zusatzlich angepasst werden.

Zum Fenstereckbereich

Zur exakten Ausbildung des Laibungsbereichs sollten die Rahmenpro-
file mit ca. 2 mm Uberstand iiber den Eckbereich hinaus angebracht
werden. Die Laibungen sind dann nach Trocknung der verklebten
Fassadenprofile mit der Armierungsmasse beizuspachteln. Nach Durch-
trocknung erfolgt die Schlussbeschichtung im Laibungsbereich mit z. B.
Rausan KR Feinputz 3530.

—

# Brillux

Seite 4 von 6 | Praxismerkblatt 3590

..mehr als Farbe



Verarbeitung

Schlussbeschichtung Unabhéangig von der Putzschlussbeschichtung bzw. dem Fassadenan-
strich sind die Fassadenprofile zweimal mit Top-Elastik Fassadenfarbe
380, Evocryl 200 oder Silicon-Fassadenfarbe 918 im gewlnschten
Farbton zu beschichten.

Offene Zeit (20 °C, 65 % r. F.)  Die Profile nach dem Kleberauftrag sofort montieren und passgenau
ausrichten. Ausgetretenen Klebemortel sofort entfernen. Die Angaben
im Praxismerkblatt zum Verlegemortel KB/P 3715 beachten. Das
Nacharbeiten der Fugen und St6Re erst nach Festwerden des Klebers
vornehmen.

Verbrauch Der Kleberverbrauch ist abhangig von der Profilart und dem Untergrund.
Angaben hierzu siehe Tabelle ,Profilibersicht®.

Verarbeitungstemperatur  Nicht unter +5 °C und tber +30 °C Luft- und Objekttemperatur
verarbeiten.

Werkzeugreinigung Nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Verklebte Profile mindestens Uber Nacht, gegebenenfalls zusatzlich
abgestitzt trocknen lassen. Bei niedrigerer Temperatur und/oder
héherer Luftfeuchtigkeit langere Trocknungszeit beriicksichtigen.

Vor Feuchte, Nasse und grofRRer Hitze geschiitzt auf stabilem, ebenen
Untergrund, mdéglichst im gelieferten Karton lagern.

Auftragsbezogene Lieferung Die Fassadenprofile werden individuell auftragsbezogen geliefert.
Entsprechende Lieferzeiten sind deshalb zu bertcksichtigen.

Dehnfugen Ist eine Dehnungsfuge in der Fassadenflache bereits vorhanden, so ist
diese grundsatzlich auch fir die Fassadenprofile zu Gibernehmen. Die
Profile sind hierbei an den Stirnseiten vollflachig mit Verlegemortel KB/P
3715 und Putzgrundierung 3710 zu beschichten und mit einer ausrei-
chenden Fuge zu verlegen. In die Fuge kann zusatzlich Fugendichtband
eingebracht werden.

Bei Holzuntergriinden  Holzwerkstoffe, Holzwolle und Leichtbauplatten sind keine geeigneten
Untergriinde zum Anbringen der Fassadenprofile. Weitere Untergriinde
sind auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit zu prifen.

Bestellangaben zur  Sollen die Profile mit besonderer Kantenausbildung (verkropft bzw.
Kantenausbildung beschichtet) geliefert werden, so ist diese bei der Bestellung zusatzlich
zum Profil und pro Seite anzugeben. Soll nur eine Profilseite mit
besonderer Kantenausbildung geliefert werden, so ist diese (rechts oder
links) deutlich anzugeben.

# Brillux
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Horizontalflachen

Bei hohen Temperaturen

Beschadigung der
Beschichtung

Keine mechanische
Beanspruchung

Weitere Angaben

Bei waagerechten Profilanschlissen ist ein leichtes Gefalle der
Profiloberflache von der Wand nach auf3en einzuplanen. Ein negatives
Gegengefalle zur Wand hin darf nicht ausgefiihrt werden. Ein An- bzw.
Aufspachteln der Profile zur Verbesserung der Wasserableitung ist nicht
zulassig.

Beim Anbringen der Fensterbankprofile sollten die Horizontalflachen
zweckmaRigerweise mit einer Abdeckung aus Leichtmetall oder Stein
abgedeckt werden. Die Verklebung der Abdeckungen darf nur punkt-
oder streifenweise mit geeignetem, dauerplastischem, l6sungsmittel-
freiem Kleber ausgefiihrt werden. Die Angaben des Klebstoffherstellers
sind zu beachten.

Bei Temperaturen = 25 °C ist die Oberflache der Fassadenprofile relativ
weich. Punktbelastungen sind daher zu vermeiden. Diese kdnnen zu
Abzeichnungen an der Oberflache der Profile fihren.

Die Beschichtung der Fassadenprofile ist im Neuzustand
thermoelastisch und hartet nach. Es ist darauf zu achten, dass die
Beschichtung nicht beschadigt wird. Bei Beschadigungen sind die
Profile im Bruchbereich der Beschichtung aufzuschneiden und neu als
Profilsto auszubilden.

Die Fassadenprofile besitzen eine witterungsbestandige Oberflache,
sind jedoch nicht fir mechanisch beanspruchte Bereiche vorgesehen/
geeignet.

Die Angaben in den Praxismerkblattern der zur Anwendung
kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskinfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239

Fax +49 251 7188-106

tb@pbrillux.de

oder lhr personlicher Kontakt im Technischen Aul3endienst.

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und
langjahriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertrag-
liches Rechtsverhaltnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht
davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung fur die vorgesehe-
ne Anwendung in eigener Verantwortung zu prufen. Dartber hinaus
gelten unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem
Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit. Die aktuelle
Version ist im Internet abrufbar.

Brillux

Weseler Stralte 401
48163 Munster

Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de
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